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höchster Wert

niedrigster Wert

HanfKokosZelluloseSchafwolleFlachsBaumwolleGlaswolleHolzfaserHarnsto�-
Formaldehyd

(UF-Ortschaum)

SteinwollePU-Schaum

Quelle:  energiesparhaus.at, Energieagentur NRW, FIZ Chemie Berlin
V DIN EN 4108-4, ift Rosenheim

Wärmeleitfähigkeit (W/mK)


