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1 Problemstellung

Am 01. Juni 2005 wurde das ift Rosenheim durch den AKPU — Arbeitskreis
der PU-Ortschaumhersteller - beauftragt, Uber die Eignung und Verwendung
von PU-Ortschaum zur Anschlussfugendammung zwischen Fenster und Bau-
kérper ein schriftliches Gutachten zu erstellen.

Hintergrund fur die Beauftragung ist die Neufassung der VOB/C ATV
DIN 18355, Tischlerarbeiten, vom Januar 2005. Abschnitt 3.5.3 wurde dahin-
gehend geandert, dass die bisherigen Vorgaben zur Fugenddmmung fir den
Regelfall materialspezifisch eingeschrankt wurden:

e ATV DIN 18355, Abschnitt 3.5.3 in der Ausgabe vom Dezember 2002:

»--- Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Aul3enbau-
teilen und Baukdérper sind mit Ddmmstoffen vollstdndig auszufiillen.”

e ATV DIN 18355, Abschnitt 3.5.3 in der Ausgabe vom Januar 2005:

»--- Die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Aul3enbau-
teilen und Baukérper sind mit Mineralfaserddmmstoffen vollsténdig auszu-

fiillen. ...*"

Es soll weiterhin zur Begrindung des Hauptausschuss Hochbau (HAH) fur
diese Anderung Stellung genommen werden:

»-An dieser bauphysikalisch wichtigen Stelle des Gebdudes muss durch die
Verwendung genormter zugelassener Produkte die Qualitétssicherheit ge-
waéhrleistet werden. Die in der Praxis angewendeten Ortschdume weisen die-
se DIN-Qualitatskriterien nicht auf und kénnen damit nicht in dem VOB-
Regelwerk als Standardausfiihrung vereinbart werden.*

Zur Ausarbeitung standen zur Verfligung:

e von den Mitgliedern des AKPU ausdrucklich fur die Erstellung des Gut-
achtens zur Verfugung gestellte Prifberichte zum Nachweis unterschied-
licher Eigenschaften von PU-Ortschdumen sowie Berichte zu verglei-
chenden Untersuchungen unterschiedlicher Fugendammstoffe (Zusam-
menstellung siehe Anlage 1).

e Erkenntnisse und Erfahrungen des ift Rosenheim aus der Pruf-, Gutach-
ten- und Uberwachungstatigkeit.
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2 Technischer Sachverhalt
2.1 Grundsitze zum Fenstereinbau

Beim Einbau von Fenstern in die Gebdudeaullenwand ergeben sich zwangs-
ldufig Bauteil- bzw. Anschlussfugen in denen aufgrund der unterschiedlichen
Materialeigenschaften der angrenzenden Bauteile Bewegungen zu erwarten
sind. Diese Bewegungsfugen missen so ausgefiihrt werden, dass die Anfor-
derungen, die an die Bauteile gestellt werden, auch im Bereich des Anschlus-
ses unter den zu erwartenden Beanspruchungen dauerhaft erfullt und die Ei-
genschaften der angrenzenden Bauteile nicht beeintrachtigt werden. Zum
besseren Verstandnis wird zunachst auf die grundsatzliche Anschlussfugen-
ausbildung nach dem Stand und den Regeln der Technik eingegangen.

schlagregendichter
Fugenabschluss

ausreichende
Warmedammung

luftdichter
Fugenabschluss

’/\’// D\ [
4

@y
definierte Befestigung
und Lastabtragung

(1) Trennung von Raum-
und Auflenklima

Funktionsbereich
(3) Wetterschutz

Bild 1 Grundsatze der Anschlussfugenausbildung beim Fenstereinbau
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Grundsatze der Anschlussfugenausbildung beim Fenstereinbau, wie sie z. B
im Leitfaden zur Montage, Der Einbau von Fenstern, Fassaden und Haustlren
mit Qualitatskontrolle durch das RAL-Gutezeichen, RAL-Gltegemeinschaften
Fenster und Haustiiren, Frankfurt am Main und in der Technischen Richtlinie
Nr. 20, Einbau und Anschluss von Fenstern und Fenstertiren mit
Anwendungsbeispielen, der Handwerksverbande (Glaserhandwerk,
Metallhandwerk, Bundesverband Holz und Kunststoff) beschrieben sind:

1. definierte Befestigung und Lastabtragung (Funktionsbereich (2))
D.h.,, mit geeigneten, auf das Aullenwandsystem abgestimmten,
mechanischen Befestigungsmitteln, in der Regel umlaufend unter
Beachtung der bekannten Eck- und Ankerabstande. Das Eigengewicht des
Fensters wird in der Regel Uber entsprechende Tragklétze in den
Baukorper abgetragen.

2. ausreichende Wéarmeddmmung der Anschlussfuge (Funktionsbereich (2))
D. h., méglichst vollstdndige Ausfillung des verbleibenden Hohlraumes
zwischen Fenster und Wand mit geeignetem Damm-Material. Zu beachten
ist in diesem Zusammenhang der geforderte Mindestwarmeschutz nach
DIN 4108-2 zur Vermeidung von Tauwasser und Schimmelbildung auf
raumseitigen Oberflachen.

3. umlaufend luftdichter Fugenabschluss (Trennung von Raum- und
AuBenklima, Ebene (1))
D. h., hier muss ein ausreichend bewegungsaufnahmefahiges Dichtsystem
(Dichtbander, Dichtstoffe, Dichtfolien, direkt oder in Kombination mit
Profilen bzw. Leisten) zum Einsatz kommen. Der luftdichte Fugenabschluss
ist dabei in aller Regel auf der Raumseite anzuordnen (siehe auch DIN
4108-7). Eine luftdichte Fugenausbildung ist auch entscheidend hinsichtlich
Anforderungen an den Schallschutz.

4. schlagregendichte Anbindung (Wetterschutz, Ebene (3))

D. h., wenn aufgrund der Einbaulage eine Schlagregenbeanspruchung zu
erwarten ist, ist der aulere Anschluss so auszubilden, dass kein
Niederschlagswasser unkontrolliert in die Konstruktion eindringen kann.
Der Wetterschutz gliedert sich hierbei auf in Wind- und Regensperre, die
entweder in einer Ebene oder raumlich getrennt voneinander ausgefuhrt
werden kdnnen. Die Regensperre kann dabei, je nach Belastung durch
konstruktive Mallnahmen oder durch Einsatz von Dichtsystemen erfolgen.
Die raumseitige Abdichtung kann auch zugleich die Funktion der
Windsperre ibernehmen (siehe auch DIN 4108-3).

5. Vermeidung unzuldssiger Feuchteanreicherung im Anschlussbereich
MafRgeblich ist hierbei auch das feuchtetechnische Verhalten der
angrenzenden Baustoffe. Bei ,gutmitigem” Mauerwerk (z. B. Ziegel) und
mehrschaligem AufRenwandaufbau mit Hinterllftung ist die Gefahr einer
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schadlichen Auffeuchtung infolge Wasserdampfdiffusion im Allgemeinen
gering. Fehlen diese Eigenschaften (z. B. Beton, keine Hinterliftung) muss
sichergestellt werden, dass der Fugenaufbau auf der Raumseite
dampfdichter und nach auf3en hin dampfdurchlassiger gestaltet wird (siehe
auch DIN 4108-3).

Aus den Erlduterungen ergibt sich, dass fur einen fachgerechten Fensteran-
schluss mehrere, aufeinander und auf die angrenzenden Bauteile abgestimm-
te Komponenten (Befestigung — Dammung — Abdichtung) erforderlich sind.
Das Fugendamm-Material bildet dabei eine Komponente mit der Hauptfunkti-
on Warmedammung. Je nach materialspezifischen Eigenschaften des einge-
setzten Damm-Materials konnen die Befestigung, sowie die Luftdichtheit und
die Schalldammung der Fuge durch das Damm-Material zusatzlich unterstitzt

werden.

In Bezug auf die fachtechnischen Anderungen in der ATV DIN 18355 sowie
deren Begrindung durch den HAH fallt auf, dass hier nur fir die Komponente
Fugenddmmung neue materialbezogene Vorgaben formuliert wurden. Zu den
ebenso wesentlichen Komponenten Befestigung und Abdichtung werden ent-
sprechende Vorgaben nicht gemacht.

2.2 Bestimmung der (bauordnungsrechtlich) relevanten Merkmale von
Dammstoffen zur Fensteranschlussfugendammung im Sinne der

Bauproduktenrichtlinie

Dammstoffe fur den vorliegenden Einsatzzweck zur Fensteranschlussfugen-
dammung sind allgemein fur die Erfullung bauordnungsrechtlicher Anforde-
rungen von untergeordneter Bedeutung. Sie sind bislang weder durch Normen
noch in der Bauregelliste — hier mit Ausnahme der Anforderungen an das
Brandverhalten - ausdrucklich erfasst und damit nicht geregelt.

Ungeachtet dessen missen auch diese Bauprodukte/Baustoffe den relevan-
ten Merkmalen, soweit fir den Verwendungszweck zutreffend, tUber eine an-
gemessene Nutzungsdauer genigen, jedoch werden entsprechende Ver-
wendbarkeits- und Ubereinstimmungsnachweise, mit Ausnahme des Brand-
verhaltens, bauordnungsrechtlich nicht gefordert.
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Betrachtung der bauordnungsrechtlich relevanten Merkmale im Einzelnen:

2.2.1 Merkmal Nr. 1, Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

An Fugendamm-Materialien werden entsprechend dem Verwendungszweck
diesbezuglich keine Anforderungen gestellt. Dieses Merkmal ist fur Fugen-
dammstoffe nicht relevant.

2.2.2 Merkmal Nr. 2, Brandschutz

Nach den Bauordnungen der Lander mussen Baustoffe mindestens der Bau-
stoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1 entsprechen. Hierlber ist entspre-
chend Bauregelliste A, Teil 2, Abschnitt 2.10.1, ein Nachweis durch ein Allge-
meines bauaufsichtliches Prufzeugnis zu fuhren.

2.2.3 Merkmal Nr. 3, Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Fur Fugendammstoffe sind in Bezug auf Hygiene, Gesundheit und Umwelt-
schutz nachfolgende Eigenschaften von Bedeutung:

e Emission von Schadstoffen, wobei eine Belastung bei fachgerecht ausge-
bildeter Anschlussfuge mit raumseitig luftdichter Abdichtung (siehe Bild 1)
praktisch vernachlassigbar ist.

e Bestandigkeit gegen das Wachstum schadlicher Mikroorganismen, wobei
hier ebenfalls durch die raumseitige Abdichtung keine Belastung der Raum-

luft zu erwarten.

e Wasserdampfdurchlassigkeit; um den Funktionsbereich (siehe Bild 1) auf
Dauer trocken zu halten, sollten Fugendammstoffe zur Feuchteabfiihrung
einen geringen Diffusionswiderstand aufweisen.

e Verhalten bei Feuchteeinwirkung (Wasseraufnahme, Einfluss auf andere
Eigenschaften, z.B. Warmeleitfahigkeit)
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2.2.4 Merkmal Nr. 4, Nutzungssicherheit

An Fugendamm-Materialien werden entsprechend dem Verwendungszweck
diesbezulglich keine Anforderungen gestellt. Dieses Merkmal ist fur Fugen-
dammstoffe nicht relevant.

2.2.5 Merkmal Nr. 5, Schallschutz

Fir den vorliegenden Verwendungszweck ist der Schutz gegen Aufienlarm,
sofern entsprechende Anforderungen fur ein Objekt gestellt werden, von Be-
deutung, wobei im Fugenbereich die luftdichte Ausbildung (raumseitige und je
nach Anforderung auch auRenseitige Abdichtung) maRgeblich ist. Der Fugen-
dammstoff kann hier, die Schalldammung unterstutzende Eigenschaften ha-
ben (z.B. schallabsorbierend bei Mineralwolle, oder durch einen hohen Stro-
mungswiderstand bei PU-Ortschaumen).

2.2.6 Merkmal Nr. 6, Energieeinsparung und Warmeschutz

Zur Beurteilung der warmetechnischen Eigenschaften ist die Warmeleitfahig-
keit (A-Wert) zu bestimmen, wobei fur alle Fugendammstoffe (auch Mineral-
wolle) bislang keine geregelten Verfahren fir die Angabe von Bemessungs-
werten existieren. Durch die handwerkliche Herstellung der Fugendammung
vor Ort ist die Warmeleitfahigkeit von den jeweils vorherrschenden Verarbei-
tungs- und/oder Umgebungseinflissen abhangig.

2.2.7 Anforderungen an die Dauerhaftigkeit

Wie in Abschnitt 2.2 bereits ausgefuhrt, muss der Fugendammstoff seine
Funktion unter den zu erwartenden Einwirkungen dauerhaft Gber einen ange-
messenen Nutzungszeitraum erfullen. Hinsichtlich der angemessenen Nut-
zungsdauer ist sich an der Nutzungserwartung fir Fenster mit ca. 30 bis 35
Jahren (bei ordnungsgemalfer Wartung und Instandhaltung) zu orientieren. Zu
bertcksichtigen ist weiterhin, dass eine direkte Beanspruchung des Fugen-
dammestoffes bei fachgerechter Anschlussfugenausbildung durch das Aul3en-
klima (einschlielich UV-Belastung) und das Raumklima wahrend der Nut-
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zungsphase im Regelfall nicht gegeben ist (siehe Bild 1). Hinsichtlich der

Dauerhaftigkeit sind nachfolgende Eigenschaften von Bedeutung:

feld

Bestandigkeit gegen Insektenbefall

Vertraglichkeit mit angrenzenden Baustoffen

Bestandigkeit gegen Temperatur- und Feuchtewechsel

Bestandigkeit gegen mechanische und chemische Einflusse aus dem Um-

2.2.8 Gegeniiberstellung der relevanten Eigenschaften (Abschnitt 2.2.1

bis 2.2.7) von PU-Ortschaum und Mineralwolle zur Fugendammung

In nachfolgender Tabelle wurde einen Gegentberstellung der Fugendamm-

stoffe PU-Ortschaum und Mineralwolle anhand vorliegender Prifnachweise

und Technischer Datenblatter (siehe Anlage 1) sowie Erfahrungen des ift aus

der Pruftatigkeit vorgenommen.

Tabelle 1 Gegenlberstellung PU-Ortschaum - Mineralwolle

Eigenschaft

PU-Ortschaum

Mineralwolle

Brandschutz

Brandverhalten

PU-Ortschaum ist in den
Baustoffklassen B2 und B1
nach DIN 4102-1 verfligbar
und genugt damit den bau-
ordnungsrechtlichen Anfor-
derungen.

Entsprechende Allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeug-
nisse liegen in der Regel
vor (siehe Anlage 1).

Mineralwolle als lose bzw.
Stopfwolle ist nicht brenn-
bar (Baustoffklassen A1
und A2).

Hygiene, Gesundheit und

Umweltschutz

Emission von Schad-

stoffen

In der flissigen Vorstufe (in
der Dose) unterliegt PU-
Ortschaum der Gefahrstoff-
verordnung. Im ausgeharte-
ten Zustand verhalt sich
PU-Ortschaum gegenuber
der Umwelt chemisch neut-
ral und kann mit dem Bau-
schutt entsorgt werden
(Herstellerangaben).

Uber die Emission von

Mineralwolle verhalt sich
gegenuber der Umwelt
chemisch neutral. Bei der
Verarbeitung, insbeson-
dere beim stopfen der
Fugen werden Faserstau-
be freigesetzt.

Wahrend der Nutzungs-

phase werden Schad-
stoffemissionen zur
Raumseite, sofern vor-
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Eigenschaft PU-Ortschaum Mineralwolle

Schadstoffen liegen dem ift | handen, durch die erfor-
keine Angaben vor. In Ver- | derliche raumseitig luft-
bindung mit der erforderli- | dichte Abdichtung prak-
chen raumseitig luftdichten | tisch unterbunden.
Abdichtung der Anschluss-
fuge werden Schadstoff-
emissionen zur Raumseite,
soweit vorhanden, wahrend
der Nutzungsphase prak-
tisch unterbunden.

Bestandigkeit gegen Nach Herstellerangaben | Nach Herstellerangaben

Schimmel und Faulnis

schimmel- und faulnisresis-
tent.

Nachweise liegen dem ift
nicht vor.

Belastung der Raumluft
durch raumseitige Abdich-

schimmel- und faulnisresi-
stent

Nachweise liegen dem ift
nicht vor.

Belastung der Raumluft
durch raumseitige Abdich-

tung praktisch unterbun- | tung praktisch unterbun-
den. den.
Wasserdampfdiffusions- | y=30... 100 p=1..2
widerstand Entsprechende Prifnach- | Laut  Herstellerangaben

weise liegen vor (siehe An-
lage 1).

Bezogen auf eine Fugentie-
fe von ca. 50 mm ergibt
sich ein sg-Wert von:

s¢q=15...5m

Der sq-Wert ist hoher als
bei Mineralwolle, liegt aber
weit unterhalb  Ublicher
Dichtsysteme, die fir die
raumseitig luftdichte Ab-
dichtung eingesetzt wer-
den, so dass der Grundsatz
»innen dichter als aul3en”
erfullt wird.

(siehe auch DIN 4108-4)

Bezogen auf eine Fugen-
tiefe von ca. 50 mm ergibt
sich ein sg-Wert von:

$q=0,05...0,1m

Verhalten bei Feuchte-
einwirkung

PU-Ortschaum ist tUberwie-
gend geschlossenzellig.
Die Wasseraufnahme liegt
unter 1 Vol.-%.

Entsprechende Prifnach-
weise liegen vor (siehe An-
lage 1).

PU-Ortschaum ist gegen-
Uber Feuchte unempfind-
lich.

Mineralwolle kann selbst
keine Feuchtigkeit auf-
nehmen. Die Struktur ist
jedoch offenzellig, so
dass sich hier Wasser an-
sammeln kann. Die War-
medammfahigkeit wird
durch Feuchte erheblich
herabgesetzt.
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Eigenschaft

PU-Ortschaum

Mineralwolle

Schallschutz

Fugenschallddmmung

Fugenschallddmm-Mal}
RST,W =56 — 59 dB

Entsprechende Prifnach-
weise liegen vor (siehe An-
lage 1).

PU-Ortschaum ist praktisch
luftdicht *) und flhrt daher
durch den hohen Str6-
mungswiderstand zu hohen
Fugenschallddmm-Werten.
Dies setzt jedoch voraus,
dass auch die Fuge prak-
tisch luftdicht ausgebildet
ist (raumseitige Abdich-
tung).

*) Entsprechende Pruf-
nachweise liegen vor
(siehe Anlage 1).

Fugenschallddmm-Mal
Rstw=41-46 dB

Werte aus Untersuchun-
gen im ift die im Rahmen
der  Grundlagenerarbei-
tung fur die RAL-
Gltesicherung Montage
durchgeflhrt wurden.

Mineralwolle wirkt durch
ihre offenzellige Struktur
im Gegensatz zum PU-
Ortschaum in Abhangig-
keit der  Stopfdichte
schallabsorbierend. In
Verbindung mit  einer
raumseitig luftdichten Ab-
dichtung der Fuge werden
zum PU-Ortschaum ver-
gleichbare Werte erreicht.

Energieeinsparung und Warmeschutz

Warmeleitfahigkeit A =0,030 - 0,040 W/(m K) A =0,035 - 0,045 W/(m K)
Entsprechende Priifnach- | Die Warmeleitfahigkeit ist
weise liegen vor (siehe An- | von der Rohdichte ab-
lage 1). hangig, die beim hand-

. . . werklichen Stopfen der
B.e' der Verarbeitung sind Fugen sehr stark variieren
die Vorgaben der Hersteller kann
zu beachten (z.B. Verarbei- '
tungstemperaturbereich,
Feuchteangebot) um eine
moglichst homogene Zell-
struktur zu gewahrleisten.
Dauerhaftigkeit
Bestandigkeit gegen | Nach vorliegenden Erfah- | Hierzu liegen keine Anga-

Temperatur- und Feuch-
tewechsel

rungen aus entsprechen-
den, produktbezogenen Kii-
mawechselprifungen sind
keine  Beeintrachtigungen
bekannt.

Weitere Herstellerangaben
liegen nicht vor.

ben vor.

Bestandigkeit gegen
mechanische und che-
mische Einflisse

Im Gegensatz zur Mineral-
wolle geht PU-Ortschaum
beim Einbringen in die Fu-
ge eine Verklebung mit den
Fugenflanken ein. In Ver-
bindung mit den zu erwar-

Die mechanische Bean-
spruchung von Mineral-
wolle ist vernachlassigbar.
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Eigenschaft

PU-Ortschaum

Mineralwolle

tenden Fugenbewegungen
infolge Differenztemperatur,
Temperaturwechsel, Wind
und Nutzung, wird der
Schaum mechanisch bean-
sprucht.  Produktbezogen
liegen hierzu entsprechen-
de Prifungen mit positivem
Ergebnis vor (siehe Anlage

1),

Zur chemischen Bestandig-
keit liegen keine naheren
Angaben vor.

Zur chemischen Bestan-
digkeit liegen keine nahe-
ren Angaben vor.

Bestandigkeit gegen In-
sektenbefall

Hierzu liegen dem ift keine
Angaben vor.

Laut Herstellerangaben ist
Mineralwolle gegen Un-
geziefer resistent.

Vertraglichkeit mit an-
grenzenden Baustoffen

PU-Ortschaum verhalt sich
im ausgeharteten Zustand
chemisch neutral. Unver-
traglichkeiten mit typischen
Baustoffen sind nicht be-
kannt.

Prufnachweise liegen dem
ift nicht vor.

Mineralwolle verhalt sich
chemisch neutral. Unver-
traglichkeiten mit  typi-
schen Baustoffen sind
nicht bekannt.

Weitere Merkmale

Durch die Wirkungsweise
beim Einbringen in die Fu-
ge (aufschdumen auf das
ca. doppelte Volumen) wird
mit PU-Ortschaum eine
sehr gute Fugenausfiillung
gewabhrleistet.

me-
und

Die Verklebung, die
chanische Festigkeit
ein produktabhangig vor-
handenes elastisches Ver-
halten des Schaums tragen
zur Luftdichtheit des An-
schlusses bei. Zudem wird
die Rahmensteifigkeit im
Anschlussbereich unter-
stitzt. Die Dauerhaftigkeit
dieser Funktionen ist je-
doch produktbezogen
nachzuweisen.

Wahrend der Bauphase ist
zu beachten, dass PU-
Ortschdume nicht UV-
bestandig sind, d.h., bei
langer ungeschitzter Fuge

Die Fugenausfillung und
damit die Dammwirkung
ist wesentlich von der
handwerklichen  Ausfih-
rung abhangig. Bei Ilu-
ckenhaft  eingebrachter
Stopfwolle besteht die
Gefahr, dass sich das
Damm-Material  absetzt
und ortliche Bereiche der
Anschlussfuge praktisch
ungedammt sind.
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Eigenschaft PU-Ortschaum Mineralwolle

(nicht fertig gestellter An-
schluss) zersetzt sich der
Schaum im oberflachenna-
hen Bereich der, der UV-
Strahlung ausgesetzten

Oberflache.

Aus der Zusammenstellung ergibt sich, dass PU-Ortschaume hinsichtlich der
technischen Merkmale den bauordnungsrechtlichen Anforderungen gentigen
und in der Leistungsfahigkeit hinsichtlich der weiteren, relevanten Merkmale
zumindest eine Gleichwertigkeit zur Mineralwolle als Fugendammstoff gege-
ben ist. Zu Funktionswerten (u-Wert, Wasseraufnahme, Fugenschallddmm-
Maf, A-Wert, Luftdurchlassigkeit) liegen in der Regel (herstellerabhangig) ent-
sprechende Prifnachweise vor.

2.3 Erfahrungen aus der Praxis

PU-Ortschaum ist seit ca. Mitte der 70er Jahre als Dosenschaum u.a. zur
Fensteranschlussfugendammung verfigbar. Damit ist PU-Ortschaum zwi-
schenzeitlich mehr als 25 Jahre im praktischen Einsatz. In der Anfangszeit wa-
ren vermehrt Reklamationen festzustellen durch den zunachst unerfahrenen
Umgang mit dem neuen Fugendammstoff, insbesondere bezliglich Rahmen-
verformungen durch UbermaRiges Einbringen des Schaums und ,Nachreagie-
ren“ bei unzureichendem Feuchteangebot wahrend dem Einbringen.

PU-Ortschaume wurden und werden jedoch laufend weiter entwickelt und ak-
tuellen Anforderungen sowie, flr den vorliegenden Einsatzzweck speziellen
Bedurfnissen angepasst. Nach Einschatzung des ift stellt im praktischen Ein-
satz PU-Ortschaum durch die rationelle Verarbeitung bei guter Fugendamm-
qualitdt den Standard-Fugendammestoff flir Fensteranschlussfugen dar, wah-
rend alternative Fugendammstoffe wie Mineralwolle, Spritzkork, Fullbander
und Naturprodukte in diesem Bereich nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Dem ift sind aus seiner Gutachtentatigkeit und Uberwachungstatigkeit im
Rahmen der RAL-Gltesicherung Montage, abgesehen von Einzelfallen mit
Verarbeitungsfehlern, keine nennenswerten Reklamationen oder Schadensfal-
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le bekannt, die ursachlich auf den Einsatz von PU-Ortschaum zuriick zu fih-
ren sind.

Insbesondere im Bereich der Altbausanierung sind haufig Fugenausbildungen
anzutreffen (z. B. schmale Fugenbreiten < 15 mm zwischen Blendrahmen und
Putzlichte mit dahinterliegendem groRen Hohlraum im Bereich des urspring-
lich eingebauten Fensters), die mit Stopfmaterial nur mit wesentlich hherem
Zeitaufwand gleichwertig zu ddammen sind. Die Fugendammaqualitat ist hier bei
Stopfmaterial in hohem Masse von der handwerklichen Ausfihrung abhangig.

Nachfolgendes Bild 2 zeigt eine Detailaufnahme eines Fensters in einem Ge-
baude, das sich unmittelbar an einem grof’en See befindet. Das Fenster ist
nach Suden orientiert und liegt durch einen dartberliegenden Balkon teilweise
geschitzt. Der Anschluss unten war zum Zeitpunkt der Objektbesichtigung
seit 4 Jahren nicht fertig gestellt. Der PU-Ortschaum war in diesem Bereich
seit Fenstereinbau ungeschitzt der Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt.

Die Oberflache des Schaums war durch die UV-Strahlung angegriffen. Weite-
re Schadigungen des Schaums waren jedoch nicht festzustellen.

Bild 2 Ungeschiitzte PU-Ortschaumfuge
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3 Auswertung und Aussage

Nach Auswertung der Ausfuihrungen in Abschnitt 2 sind zusammenfassend
folgende Aussagen zu treffen:

e Der fachgerechte Fensteranschluss zum Baukorper besteht aus aufeinan-
der und objektspezifisch abgestimmten Komponenten - Befestigung, Fu-
gendammung sowie Abdichtung raum- und aufienseitig. Die materialbezo-
gene Einschrankung des im Regelfall einzusetzenden Fugendammstoffs ist
nicht geeignet, um die geforderte Qualitatssicherheit der Fugenausbildung

zu gewabhrleisten.

e Fugendammstoffe flr den vorliegenden Einsatzzweck allgemein sind fir
die Erfullung bauordnungsrechtlicher Anforderungen, mit Ausnahme des
Brandschutzes, von untergeordneter Bedeutung. Die Verwendung von Fu-
gendammstoffen ist nicht geregelt (keine spezifischen Technischen Baube-
stimmungen). Eine Zulassung fir Fugendammstoffe wird bauordnungs-
rechtlich nicht gefordert.

e Die Anforderungen an den Brandschutz (mindestens DIN 4102-1 B2) sind
gemal Bauregelliste durch ein Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
nachzuweisen. Entsprechende Nachweise mussen gefuhrt werden und lie-
gen im Regelfall fir PU-Ortschaume vor.

e Aus der Gegenlberstellung in Tabelle 1 ist ersichtlich, dass PU-
Ortschdume in den relevanten technischen Eigenschaften gleichwertig zu
Mineralwolle als Fugendammstoff ist.

o Hinsichtlich der wesentlichen Funktionswerte liegen Prifnachweise der PU-
Ortschaumhersteller vor.

e Der Einsatz von PU-Ortschaum hat sich seit Jahrzehnten, insbesondere
durch die rationelle Verarbeitung bei guter Fugenddmmaqualitat praxisbe-
wehrt.
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e Die Anderung des Abschnitts 3.5.3 der ATV DIN 18355 ist technisch nicht
begriindet und widerspricht der géngigen Praxis. Die Forderung des HAH,
dass fur die Fugendammung nur genormte und zugelassene Produkte ein-

zusetzen sind, ist nicht haltbar.

ift Rosenheim
15. Juni 2005

Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Gutachter
ift Sachverstandigenzentrum
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